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ПРОТОКОЛ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА
(количество листов в протоколе: 2)
Заказчик: ООИ "Исцеление"
Образец: глина голубая кембрийская
Дата проведения анализа: 08.10.01 -12.10.01
Методы анализа - указаны ниже.
Пробоотбор: образцы отобраны "Заказчиком". Других сведений по пробоотбору
не представлено. Дополнительные сведения: Протокол имеет одноцветное оформление, копии
Протокола не действительны Пробоподготовка: перед проведением анализа образец был высушен при 105°С;
исходная влажность - 10,15%.
Глинообразующие элементы
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Si0; 56.94 ATOMHO0-a0CcOpPOLIHOHHAs CIEKTPOMETPHS (IIIaAMEH. )
AlLO3 20,13 "
TiO, 1,11 L
MnO 0,042 "
CaO 0,22 -
MgO 3,12 "
Fe;O3 3,57 "
FeO 3,35 XUMUYECKHH
K,0 6,03 dotomeTpHs IaMCHH
Na,O 1,97 "
P,05 0,15 Kosiopumerpusi
SO3 0,22 Xumunueckuii
CO; o0, 0,93 .
COxopr. 0,69 S





Потеря веса при прокаливании

3.19%
Минорные компоненты
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Cr 70,0 ATtoMHOo-abcopOumonnas ciektpomerpus (AAC)
Mo 77 TJ1aMeH.

Cu 22,5 .

Zn 740.,0 "

Sn 5,0 g

Co 19.0 AAC OecmaMeHn.

Ni 30,7 -

Ag 0,05 -

Se 0,82 PeHTreHocnekTpallbHbIH GIyopecueHTHRIH
Sr 74.0 "

U 2,9 "

Ba 430,0 "

\Y% 90,0 =

Cr 0,007% Boasramnepomerpus

F 0,088%

3as.1lJ1 BCEI'EU

Ha UCIbITaHUS

PesynbraThl an





